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Technical features of the ceramic slabs - Caractéristiques techniques de la dalle en céramique

. . . s
Technische Eigenschaften der Keramikplatte - * .
FINITURA SUPERIORE? -ToP SURFACE FINISH* - FINITION SUPERIEURE* - OBERBELAG* - *
MATERIALE -MATERIAL - MATERIAU - MATERIAL - V°™5{°% (?r';gsc ggr:]%e"s:z?n2¥gn-z:féiela‘i}2 stoneware Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E <0,5% UGL - Classification in accordance with EN 14411 1SO 13006 annex G standards B1A with E <0,5% UGL
- 0
Classification selon EN 14411 1SO 13006 annexe G groupe B1A avec E <0,5% UGL - Klassifizierung geman EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E <0,5% UGL
Knaccudpukaums B cootsetcTeum ¢ EN 14411 ISO 13006, npunoxenue G, ctaHgapT B1A, rae E<0,5%UGL
SPESSORE -THICKNESS - EPAISSEUR - STARKE - '7+2j“ 10-10,5 mm
CARATTERISTICA TECNICA NORMA VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411- G VALORE MEDIO “CAESAR”
TECHNICAL CHARACTERISTIC NORMS INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411- G AVERAGE “CAESAR” VALUE
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE NORME | VALEURS PRESCRITES PAR LES NORMES EN 14411-G “&%\éﬁg'ygﬁsg:scﬁﬁﬁéfmm
A - s TECHNISCHE DATEN VORGESCHRIEBENE WERTE DER EN-NORM 14411 -G
DENSITA - DENSITY - DENSITE - DICHTE - ™73 2200 kg/m3 TEXHUUECKAS XAPAKTEPVCTUKA |  protamn TPEBOBAHMA CTAHOAPTA EN 14411 - G CPE[HEE 3HAUEHWE CAESAR
A e M ! ISO Conf -1 d
VARIAZIONE DIMENSIONALEDOPO 24 H DI IMMERSIONE IN ACQUA) ZEGER, | Rimensione ize - Dimension 10545-2 EHO - Cooyoovorayer.
DIMENSIONAL TOLERANCES (AFTER 24 HOURS IMMERSED IN WATER) - DILATATION (APRES 24H D'IMMERSION DANS L’EAU) 0%
GROSSENABWEICHUNG (NACH 24 H EINTAUCHEN IN WASSER) =" «°OY 2§ — ¢ © ..." °=° ™MZ7—+ ™Z®euf "j- § SZ¥ Assorbimento % dacqua*
Water absoption %*
Absoption d’eau %* I1ISO <059 Conforme - In accordance
. . . i Wasseraufnahme %* 10545-3 0.5% Erfiillt - CootBeTcTBYET
* Vedi tabella tecnica nella prossima paginaee technical chart on the following page - Faire référence au tableau technique & la page suivante —
Siehe technische Tabelle auf der néchsten Seite - —* S S
I~ Resistenza alla flessione*
~ Egrs]idslﬂa% (s:g%nlgalrglgxion* 10'?405 4 =35 N/mm? Conforme - In accordance
FINITURA INFERIORE -LOWER SURFACE FINISH - FINITION INFERIEURE - UNTERBELAG - 1| Biegezuglestigkeit Erfllt - Coorsercrayer
- - = - Yoo Sforzo di rottura (S) - Breaking strength
MATERIALE -MATERIAL - MATERIAU - MATERIAL - Y° +j°+ 52,624 mm ﬁ S Bt 10 Sps = 7.5 mm Conforme - In accordance
—— 10545-4 S =1300 N Erfiillt - CooTBeTcTBYeT
SPESSORE -THICKNESS - EPAISSEUR - STARKE - '7+2{“° 2 mm Resistenza allurto*
Impact resistance* I1SO Metodo di prova disponibile - Tests method available
Fszéﬁlistafncg T(u _(EDOC* 10545-5 Méthode d’essai disponible - Verfiigbare Priifmethode
s | Schlagfestigkei y
N _ OOCTYMHbIN METOA UCMbITAHMA
DENSITA -DENSITY - DENSITE - DICHTE - ™+7"7-3 190 kg/m3
Resistenza all'abrasione profonda* 1SO
@ Dgep S°“’“°Q |re§isance* fond 10545-6 <175 mm3 Conforme - In accordance
Résistance a I'abrasion profonde* - -
RESISTENZA ALLA COMPRESSK)NE B o < 35% S| Widerstand gegen Tiefeﬁverschleis* Erfullt - CootBeTcTByeT
COMPRESSIVE STRENGTH - RESISTANCE A LA COMPRESSION - STAUCHHARTE - ™eZ “Z—'3 ™e; _{°"}; .
Coefficiente di dilatazione termica lineare* Come indicato dal produttore
RECUPERO ALLA COMPRESSIONE > 75% EE Thermal Iinzardelxpansionhcoefﬁcierlnt* 10?405 8 As per manufacturer indications
. ; . . IOy My O Coefficient de dilatation thermique linéaire* - indiqué = 6 oC-1
COMPRESSIVE STRENGTH RECOVERY - RECUPERATION APRES COMPRESSION - DRUCKFESTIGKEITSVERMOGEN - §2—'°“28£ ™ ™sj -} Koefizent dr inaren thermischen Defng: C\?V':;“L% :gdﬁgfgeﬁgrlgnrggg:geenur ~6,5(10°°C")
B COOTBETCTBUW C YKASAHUAMWM M3rOTOBUTENA
TENSIONE DI ROTTURA p— PR —
o o g uo T, istenz i zi termici*
BREAKAGE LOAD - TENSION DE RUPTURE - BRUCHLAST - «®@el¢° 2" “™e.q > 400 kPa {Eu Termal shock resistance” 10?4% o | Metododiprova disponibie - Tests method available Resistente - Resistant
Reésist écarts de température* - 2 , i di ible - i Y
\ S| Temperatunwechssl Besandger Méthode dlessa) dsponible - veriighare Prifmethode | Rsistante -Bestandig - Croiiiu
CONTENUTO DI UMIDITA )
MOISTURE LEVEL - CONTENU D’HUMIDITE - FEUCHTIGKEITSGEHALT - —2¥ ]°*j §+°®; >8% Dilatazione all'umidita* <
Exlpansion inI hun:jidity* 1SO D:
Dilatationt a I'umidité*
. ‘ Feuchtigkeitsausdehnung* 10545-10 =0,1 (mm/m) O
RESISTENZA ALL’ACQUA BOLLENTE Non si degrada - Non-degradable - ne se — e @)
RESISTANCE TO BOILING WATER - RESISTANCE A L'EAU BOUILLANTE - WIDERSTAND BEI KOCHENDEM VWAGSER « ™21 §2% dégrade pas -Nichtabbaubar - ! N i |
;%2 Resistenza al gelo 10 glchlestg L
~ Frost resistance* equire Resistente - Resistant
Résistance au gel* - &
CONDUCIBILITA TERMICA . < M M TS s s Y Frostbesténdiggeit* 10545-12 Vo?ger?sgﬂgzgen Résistante - Bestéandig - CToiikui >
THERMAL CONDUCTION - CONDUCTIBILITE THERMIQUE - WARMELEITFAHIGKEIT - ™7 ™ez87% 72 0,06 W(m.K) . * Tpebyenan o
a 2ESISTENZA ALL ATTACCO CHIMICO s <
, 2ESISTANCE TO CHEMICAL ATTA@OS . i -Resi
RIDUZIONE ACUSTICA ALL'IMPATTO 18 dB s 20SISTANCE | L ATTAQUE CHIMpG4ER > U%er?r;ri]r:nn::?n Résist:ﬁts:‘_tg';ﬁér':ﬁ;'_sggﬁKm @
ACOUSTIC REDUCTION - REDUCTION ACOUSTIQUE A L'IMPACT - SCHALLSCHUTZ - {©%+-0j- p¥°+“®7 ¢uy° ESTENDIGKEIT GEGEN #HEMIK s @)
o
RESISTENZA TERN”CA R L 0,033 m2K/w sgg;g:gﬂég fglitgqiﬁgfhle* 1ISO Metodo di prova disponibile - Tests method available Pulibil E
THERMAL RESISTANCE - RESISTANCE THERMIQUE - WARMEWIDERSTAND - TM+787 7 ™e3'i8+ ™ Resistance aux taches* 1054514 | Méthode d’essai disponible - Verfiigbare Priffmethode ulibile - Cleanable -Nettoyable LLI
e | Flecken estan. igkeit HOCTYHBI METOR MCTBITAHYA Leicht zu reinigen - Yuctawwiica |_
* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto. - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the

product. - Valeurs moyennes des deux denrniéres années de production et relatifs a la finition naturelle du produit. - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf
die matte Obaerflache. -

CARATT E R IST I C H E TEC N I C H E D E L LA LASTRA AEXACTA (G R ES PO RC E L LANATO + S U G H E R O) N . N 1Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques a usage domestique et additifs pour piscines. - Fur
TECHNICAL FEATURES OF THE AEXACTA SLAB (PORCELAIN STONEWARE + CORK) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA DALLE AEXACTA (GRES CERAME + LIEGE) - chemische Produkte fir den Hausgebrauch und Schwimmbadzusatze. -
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER AEXACTA PLATTE (FEINSTEINZEUG + KORK) -

CARATTERISTICA TECNICA NORMA VALORE

Technical caracteristic - Caracteristique technique - Technische daten -’ Norms - Norme - Norm - Value - Valeur - Wert - ™ CERAMICHE

*CASAR®
UNI EN 13501-1: 2009 Bp —s1

LA CULTURA DELLA MATERIA

REAZIONE AL FUOCO

Reaction to fire - Réaction au feu - Brandverhalten - ™ *

CLASSIFICAZIONE. VOC i “ . DEVL1104875A A+ e e Via Canaletto, 49 - 41042 Spezzano di Fiorano (Mo) Sy o, C ES
VOC classification - classification VOC - VOC Klassifizierurg -* S +7— 4 LN FOST e

- Frolabel Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300 §: FINJ

Ceramics of Italy v coibel ey http://www.caesar.it - e-mail:info@caesar.it %, e Caamizd  PORCELLANATO




Ceramiche Caesar S.p.A. - Via Canaletto, 49
41042 Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300
www.caesar.it - info@caesar.it - info@caesartech.it

E vietata la riproduzione, anche parziale, dellopera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.
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